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byggnadsverk, m.m., BVL

BRANDSKYDD
Bjilklag

Bjilklagskonstruktioner
med EKOFIBER BRAND

Nordiska Ekofiber NEF AB, Fagerstagatan 7, 163 53 Spanga, tel: 08-564 720 90,
fax: 08-564 720 99, e-post: nef@ekofiber.se, hemsida: www.ckofiber.se,
org. nr: 556368-06-01,

Barande och avskiljande bjélklagskonstruktioner isolerade med cellulosafiber
"Ekofiber brand” eller Ekofiber vind” (endast konstruktion 4:1).

Fkofiber Brand, 16sfyllnadsisolering av brandskyddsimpregnerad cellulosafiber,
skall vara installerad av behérig isolerentreprendr, som genomgatt SP’s och
Ekofibers utbildning och erhéllit utbildningsbevis.

Brandcellsskiljande och birande bjélklag 1 byggnader.

Ekofiber mellanbjilklag 3:1-3:5, Ekofiber vindsbjélklag 4:1-4:3.

Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de forut-
sittningar som anges i detta bevis och godkénns dérfor enligt bestimmelserna i
foljande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).

Brandteknisk klass REI 30 resp REI 60 5:22
enligt tillhérande handlingar

- Typgodkinda konstruktioner isolerade med "Ekofiber brand", virmeisolering,
Tabell 4 (7): Bjilklag, mellan 1(2), Tabell 5(7): Bjilklag, vind 2(2) daterade
05-11-24.

- Produktblad EKOFIBER BRAND 3:96 daterat 1998-08-19.

Tillverkningskontrollen skall utforas enligt kontrollanvisningar daterade

2004-06-23 med dnr 210-90-1072 och évervakas av ett oberoende tredjeparts organ,
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).



Swedish Instilute for Technical 'f‘/.-n I‘r\:"k.
Appraval in Construction I-l?l
b 2006-08-10 Tg-bevis nr 1251/95
Kontroll Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall, genom identifiering med hjilp av
(forts) miirkningen, tillses att riitt produkter levererats och att de anvinds enligt

forutsittningarna givna i godkénnande och tillhérande handlingar. Dessutom
skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarforsikran, som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta
bevis.

Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstélle:
Nordiska Ekofiber NEF AB, Kallinge

Mirkning Isoleringsmaterialet skall vid fabrik férses med méirkning. Mérkningen utgors av
etikett pd varje levererad forpackning och omfattar:

Innehavare/tillverkningsstille Nordiska Ekofiber NEF AB, Kallinge
Boverkets inregistrerade varumirke T
SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422
Produktens typbeteckning Ekofiber brand
Materialegenskaper densitet m m
Lépande tillverkningsnummer eller -datum nr/datum
Besiktningsorgan SP
Beddmnings- Rapporter nr 95R12657 A och B, R10290, 89R10223 A, R10084 A och
underlag 95K 13107 samt utlitande nr 95R12740 fran Sveriges Provnings- och

Forskningsinstitut (SP) samt rapporter nr PAL 6113 och KEM6 50013 fran
Statens Tekniska Forskningscentral (VTT).

Kommentarer Produkten #r rédfirgad for att kunna sérskiljas fran icke brandskyddsimpreg-
nerad cellulosafiber.

| konstruktionerna ingéende gipsskivor ("normalskivor”, Gyproc Protect F,
GU 9) forutsitts vara typgodkiinda som tindskyddande bekliddnad och tillverk-
ningskontrollerade.

Detta bevis ersitter tidigare bevis med samma nummer daterat 2000-09-28 och
projektnummer T000991.

Giltighetstid Godkénnandet géller t o m 2011-08-10.

Ett typgodkinnande upphor formellt att gilla efter 6vergangstiden for den
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-mérkas mot. Den
tekniska bedémningen att produkten uppfyller Boverkets regler berérs inte av

detta.
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